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RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN

CLASSIFICATION REPORT

N° 13282 -07

DE REACTION AU FEU SELON

LA NORME EUROPEENNE EN 13501-1 : 2002
CLASSIFICATION OR REACTION TO FIRE PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH

EN13301-1: 2002

EtI’arrété du 21 novembre 2002 modifié relatif a la réaction au feu

A la demande de

Sponsor

Marque commerciale

Product name

Description sommaire

Product description

Date du rapport

Date of issue

des produits de construction et d’aménagement

Laboratoire agréé par le ministére de I’intérieur.

Valable 5 ans 42 compter du 3 octobre 2007
Validity 3 vears

: ETEM sa (Light metals Industry)
1 Iroon Polytechniou street
190 18 Magoula
Greece

: Etalbond-Fr (4 mm)
[Fire Resistant-Aluminium composite material (ACM)]

: Matériau composite constitué d’une &me en composé thermoplastique
polyoléfine ignifugé , collée sur deux tdles d’aluminium d’épaisseur 0,5

mm.
 conposite material made of a polyolefine thermoplastic core bonded on two
Precoated aluminium cover sheets (0.5nun thick)

(Description détaillée paragraphe 2)

(detailed decription p2)

: 28 septembre 2007

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de 1’échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de ’article L 115-27 du

code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

La reproduction de ce rapport de classement n’est autorisée que sous sa forme intégrale. e

Il comporte 4 pages.
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